
課題番号               ：F-13-AT-0103 

利用形態               ：機器利用 

利用課題名（日本語）  ：ポリマー光導波路実装基板の加工技術に関する検討 

Program Title (English) ：Study of fabrication techniques for a polymer optical waveguide board 

利用者名（日本語）        ：浮田 茂也 

Username (English)  ：Shigenari Ukita 

所属名（日本語）          ：技術研究組合 光電子融合基盤技術研究所 

Affiliation (English)  ：Photonics Electronics Technology Research Association 

 

１．概要（Summary） 

最近の情報通信分野において、基幹通信分野は光通

信による高速化が進んでいる。同じく、サーバーやルータ

など情報処理機器も高速化が進んでいるが従来の電気

配線では高速化にともなう誘電損失やノイズの影響によっ

て、その限界が見え始めてきている。これに対し、光によ

る信号伝送は電気に対して高速化は勿論のこと、低消費

電力化に著しいく効果があることから、今後サーバーやル

ータ或いはパソコンの内部まで光を使った信号伝送技術

のニーズが高まると予想される。報告者は、ポリマー光導

波路基板の作成とその結合構造部の作成を目的として、

NPFの設備を利用して作成を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

・スピンコーター・マスクアライメント露光装置・ダイシング

ー・短波長レーザ顕微鏡・高分解能電界放出電子顕微鏡 

持ち込みの Si基板上に開発中の特殊ポリマーで光導

波路を形成する為、コーターを使用して塗布しマスクアラ

イメント露光装置でパターンを形成している。今後パター

ンの曲げによる光路の変更も必要と考えられるためライン

＆スペースの異なる曲げ幅の異なるMASKを用意し形

状の確認を行った。曲げのパターン確認の為に表面を金

属膜を蒸着し、高分解能電界放出電子顕微鏡(SEM)で

測定をし、確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

添付、Fig.1 の様に 62.5μm ピッチで曲率半径

R=1~5mm のサイズに置いても綺麗に形成することがで

きる事を実証できた。 

 

Fig.1 SEM Images of Bend Waveguides.    

  

４．その他・特記事項（Others） 

・今後の課題 

他の開発中のポリマー材料でも同様の手法で評価し、

それぞれに形状の確認を行う事が必要である。 
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